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Gilja, 21.11.2025 

FAQ: Råteskader i vindu 

Hva er råteskader i vindu? 

Råteskader oppstår når treverket i vinduet utsettes for fukt over tid, og råtesopp får gode 
vekstvilkår. Dette fører til at treet brytes ned, blir mykt og mister styrke. Råte oppstår 
ofte i bunnkarm og nederst på sidene. 

Kan råteskader repareres? 

Ja, mindre råteskader kan ofte repareres: 

1. Fjern råttent treverk. 
2. Skift ut med nytt, friskt tre. 
3. Bruk utendørs trelim og/eller skruer for å feste reparasjonsstykket. 
4. Sparkle og mal over for å beskytte mot ny fukt. 
5. Ved større skader eller hvis råten har nådd bærende konstruksjon, bør du 

kontakte fagpersoner. 

Hvordan forebygger jeg råteskader? 

• Sørg for god drenering og tetting rundt vinduet. 
• Vedlikehold overflatebehandling – reparer skader i maling/lakk fortløpende. 
• Hold vinduene lukket når det regner. 
• Reduser luftfuktigheten innendørs, og tørk vekk kondens og vann jevnlig. 

Når bør vinduet byttes? 

• Hvis treverket er mykt over store områder. 
• Ved gjentatte eller omfattende råteskader. 
• Hvis vinduet er eldre enn 20–30 år, eller inneholder miljøgifter som PCB. 

Hva er prisen for å montere et nytt vindu? 

Prisen for å bytte et råteskadet vindu varierer mye, men du bør regne med 6 000 – 15 000 
kr per vindu for standard utskifting. 
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Hvor raskt utvikler råte seg i vinduer? 

• Generelt om utviklingstiden: Råteskader utvikles som regel langsomt på steder 
med store svingninger i fukt og temperatur. Men i områder med konstant høy 
fuktighet kan råte utvikle seg raskt og bli omfattende i løpet av få år. 

• Type råtesopp, temperatur og fukttilgang påvirker hvor raskt skaden utvikler 
seg.  

• Praktiske erfaringer fra bransjen: En liten råteskade trenger ikke utvikle seg hvis 
den blir renset og vedlikeholdt. Er det begrenset omfang, kan det stå i 5–20 år 
uten å bli verre.                                                                                                                                                                                                                                                                     

• Dårlig drenering, feilmontering og manglende vedlikehold vil fremskynde 
råteprosessen betydelig. 

Hva er prisen for å reparere et vindu? 

Gjør-det-selv reparasjon 

• Materialkostnader: Typisk 500–2 000 kr per vindu for treverk, lim, skruer, sparkel 
og maling. 

• Verktøy: Multikutter, stemjern, hammer, kappsag (kan ofte lånes eller leies). 
• Tidsbruk: 2–6 timer per vindu, avhengig av skadeomfang og erfaring. 

Profesjonell reparasjon 

• Enkel reparasjon av mindre råteskader: 2 500–6 000 kr per vindu. 
• Større reparasjoner (utskifting av deler, omfattende sparkling og maling): 6 

000–12 000 kr per vindu. 

Hva påvirker prisen? 

• Omfang av råteskaden: Jo mer treverk som må skiftes ut, desto dyrere blir det. 
• Tilgang og kompleksitet: Vinduer i høyden eller med vanskelig tilkomst gir 

høyere pris. 

Hvordan redusere kostnadene? 

• Ta hånd om mindre skader selv hvis du har litt erfaring og riktig verktøy. 
• Be om flere tilbud fra ulike håndverkere – prisene varierer mye. 
• Velg lokal snekker for mindre oppdrag, restauratør for gamle vinduer. 
• Vedlikehold jevnlig for å unngå større skader og kostnader. 
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Hvor lang holdbarhet er det på nye Gilje Vinduer? 

• Forventet levetid er 40 til 60år 

• Vi orienterer kjerneveden på en mye bedre måte, pga. annen laminering av trelast 

• Kjerneved er utrolig motstandsdyktig mot fukt og råte 
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